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PVC

Especificacion técnica

Proyecto de prueba Unidad Resultado de la prueba
Densidad de rendimiento g/cm?2 0,45 -0,80
Dureza de la orilla D - forma 45 - 50

Fuerza de Tension Mpa 12 -20
Alargamiento a la rotura % 15-20
Resistencia al impacto Kj/ m2 8-15

Punto de reblandecimiento Vicat °C 73 -76

Punto de variacion dimensional de calentamiento % +2
Hidroscopicidad % <1
Resistencia a la flexion Mpa 12-18

Mddulo de elasticidad en flexion estatica Mpa 800 - 900
Resistente al fuego El tiempo de autoextincion es inferior a cinco segundos

Especificaciones:

Espesor (mm):1-20

Ancho (mm): 1220.1560,2050

Longitud (mm): 2440,3050 (la longitud se puede cambiar segun los requisitos del cliente)

Color: blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde, gris, etc..
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