
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Lona Cold 
Lona Cold Blanca

Elemento de muestra

Método de muestra  Muestras aleatorias Cantidad                                  3 

Entorno de prueba Entorno estándar Color

Elementos de prueba Especificaciones Datos de prueba Juicio

Ancho（cm)   023 5.0±023 

Peso （    )g/m2   104 51±404

Opacidad（%）  42 /

Nivel PHR (P)  03 03  

Brillo Frente (30~55  ）  37                                 Calificada

Resistencia a la tracción 
(N / 5CM)

Deformación ≥570                                        770 

Calificada
≥400                                        551 

Resistencia al desgarro 
(N / 5CM)

≥200                                        310 

Calificada
≥150                                         245 

Apariencia visual Sin suciedad, 
sin contaminación,

sin defectos visibles.
  Match                               Calificada

Imprimibilidad (verificación visual): Sin rasguños, sin blanco
puntos sin tiras, etc. Aceptable                            Calificada

Resultado de la prueba
La muestra ha sido probada según el estándar 

y el resultado de la prueba es aceptable para publicar.
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